La hidrogenación: reacción superficial

Una superficie de metal especialmente preparada con níquel o polonio contiene centros activos representados por esferas azules en las que se puede producir una reacción superficial. Cuando el etileno y el hidrógeno se colocan en esta superficie, se adsorben mediante un proceso denominado quimisorción o adsorción química. Las moléculas de H2 se disocian en átomos de hidrógeno y aunque se encuentren unidas a la superficie, pueden trasladarse por ella. 

Cuando un átomo de hidrógeno adsorbido se encuentra con un etileno adsorbido, puede añadirse a uno de los átomos de carbono, formando, así, un nuevo enlace C-H. 

A continuación se añade un segundo átomo de hidrógeno al otro carbono, formando etano, que se disocia de la superficie. 

Palabras en inglés que aparecen en el vídeo:

Active sites: centros activos.

Ethylene: etileno.

Hydrogen: hidrógeno.

